Exigéncia de painéis

CATALOGO TECNICO

Painéis de Compensado de Pinus

De acordo com a norma européia EN 13986:2004, os painéis de madeira sao os de incorporacao
permanente nas obras de construgado (engenharia civil e construgéo civil). A Diretiva estabelece
requisitos essenciais para produtos estruturais, com o objetivo de atender a determinados niveis
de resisténcia mecanica e estabilidade; segurancga contra incéndios; higiene, saude e meio
ambiente; seguranga na utilizagao; protegcao contra ruido; bem como economia de energia e
retencao de calor. Entre as tarefas exigidas pela norma para atingir esses requisitos essenciais,
nos casos de produtos estruturais e de alguns nao estruturais, estao:

Desde 2003 a ABIMCI é a Secretaria Executiva do Comité Brasileiro de Madeiras (CB-31) da
ABNT, responsavel pela coordenacao da elaboracao e revisao das Normas Técnicas brasileiras
para os produtos de interesse do setor, bem como pela harmonizacao destas com as normas
internacionais. Atualmente encontram-se instaladas, no ambito do CB-31, Comissoes de Estudos
para elaboracao, revisao e/ou harmonizacao de normas para os seguintes produtos:

« Ensaios iniciais (|TT) Ensaios exigidos para um produto* obter a Ce;ti:icagéo “CE” » Painéis de madeira compensada
* Controle de produgéo Gontrolese | propriedades| Tipo de uso TR 3 « Painéis reconstituidos
e Estrutural | Nao Estrutural| Nao Estrutural
de fabrlca (FPC) e Seus — rutural lao rutural ao rutural ° POI’taS
respectivos ensaios FPC e X X X L )
* Inspecao inicial da fabrica PNQM Certificacao Internacional
e FPC por um organismo TEZE B . o ) . ) Em 1999,
de certificagdo europeu Gomprossi | X !:’ara isentar a industria dt_a 'mad~e|ra processada mecanicamente de contratar organismos atendendo
« Fiscalizag&o, apreciagéo Floxdo |\ e X X X internacionais para a certificacao de seus prod_utos, principalmente o segr:nento exportador, a a solicitacao das
e a provacdo continuas = R do Linha de Cola [ Exteo X X X ABIMCI, com base em seus programas de qualidade, vem desenvolvendo junto ao INMETRO as empresas
A o T - o . = . o . -
do FPC por um organismo rodute Espociticn X X X atividades necessarias para |nf:Iusao destes programas no SBAQ (Sistema Br.a.snel[o de A\_/al.lagao associadas
de certificagdo europeu Emisac . . da Conformidade). O objetivo é obter o reconhecimento internacional da certificacao brasileira. e em resposta a
T ) } N demanda de
outros Roguorido Equipamentos Acordos de Cooperacao mercado, a ABIMCI
Tipos de chapas Interno X x x e ensaios . . decidiu liderar o
Flexao [ Intermedidrio f o - | 02 Chapas 02 Chapas Paralelamente as atividades desenvolvidas junto ao INMETRO, a ABIMCI, com base no :
Externo ou gs/horas Por Més Por Més -~ . . . . desenV0|VI mentO
Quanto ao uso: PNQM, vem celebrando acordos de cooperacao com organismos internacionais para a de um sistema
X X = T = .
o ) e Interno « |0t cnapa/ 10.000|01 chapa/ 10.000 obtencao da certificacao dos produtos de seus associados. Atualmente a ABIMCI internacional de
Para os painéis de madeira compensada |[C inhade | e | onanh 000 X X mantém com a BMTRADA Certification um acordo de cooperacao para a obtencao, por tificacao d
(pinus e tropical) o CE considera rotina cota e havas, | 01 Chapa/ 6.000 | 01 Chapa 6.000 . . . ; s certificacao do
. ovE 0u 08 horas " " parte dos associados interessados, da Marca “CE” de Conformidade para painéis de compensado de
trés classes, quais sejam: Extermo 01 Chapa/ 2.000 | 01 Chapa/ 2.000 madeira compensada. Essa certificacao é obrigatéria, desde abril de 2004, para a pinus. Para isso
Espodfca | Eaeme | CQuando exportacao desses produtos para a Comunidade Européia. fol criado o
Outros
Programa
. ificaca Nacional de
- Classe 1 - Condigdes Secas: Vantagens da Certificacao Piesied
Pamels_ d-e madeira compen"sada destinados a utllllzagao em Io’cals Prote'g.ldos da acao da agua. * Manutencéo dos mercados conquistados, principalmente Compensado -
Na maioria dos casos as resinas com base em uréia/formaldeido sao utilizadas os mercados de exportacio PNQC
* Classe 2 - Condi¢des Umidas: *Reducéo de perdas :

N . . 5 o P . Com base na
Painéis de madeira compensada destinados a utilizacdo em locais umidos ou de alta umidade * Reducao de custos de producao experiéncia
relativa com capacidade para resistir as intempéries por curtos periodos de tempo. Nesses casos 0s » Aumento da produtividade adquirida
painéis podem ser fabricados com a utilizacao de resina uréia formaldeido ou fenol/formaldeido « Aumento da competitividade e atendendo
* Classe 3 - Condigdes Externas: R 3 ) * Maior qualificacao profissional de seus colaboradores demandas de
Painéis de madeira compensada destinados a utilizacdo em locais umidos ou de alta umidade *Melhoria na cultura e organizacdo da empresa eSO O
relat[va com capacidade para resistir as inte[npéries por longos periodo§ de tempo. Nesses casos os * Possibilidade de conquista de novos mercados mercado, 0
painéis podem ser fabricados com a utilizacao de resina fenol/formaldeido *Valorizar um programa brasileiro de qualidade Programa
Quanto a aplicacao o _ foi ampliado,

Marcas da Certificacao transformando-se

Sao considerados dois tipos basicos de aplicacao dos painéis de madeira compensada:

e Estrutural:

Sao painéis de madeira compensada destinados a construcao e que fazem parte integrante desta, ou
seja, nao sao retirados apos a conclusao da obra. Esses painéis sao utilizados principalmente em
paredes, pisos, contra pisos e tetos.

*Nao Estrutural:

Sao painéis de madeira compensada destinados para a utilizagcao temporaria na construcao (formas,
andaimes, tapumes, etc.) ou a componentes nao submetidos a esforcos (paredes divisérias, folhas de

no Programa
Nacional de
Qualidade de
Madeira - PNQM.
Dentro desta nova
== abrangéncia o
Programa agora

As empresas aprovadas no processo de certificacao podem imprimir na face ou

na lateral das chapas de compensados a Marca de Certificacao conforme

padroes definidos pelo CNQM. A Marca de Certificacao possui informacoes basicas
necessarias para identificacao do produto, incluindo: fabricante, grau de qualidade,
dimensoes, aplicacoes e outros aspectos.

CHERTIFICADD

porta, etc.). Sdo também considerados painéis nao estruturais aqueles destinados a fabricacao de L - d;e_sgdnvglve
méveis e pisos de madeira decorativos (“flooring”). Marca de Certificacao zuplletelelzs
L - . : L e Certificado do PNQM para certificar,
Classificacao dos painéis de madeira compensada Teor de umidade dos painéis além do
segundo‘a ABNT As tolerancias sao fixadas em relagao a um compensado
Os painéis de madeira compensada sao teor de umidade de referéncia de (10 + 2)%. de pinus, o
classificados com base na qualidade da Tolerancia no comprimento e compensado
face (_e_cont~ra-face. Os crlterlqs de ) . na largura Modelo Carimbo CE nivel 2+ scromm de n_1ac!e|ras
classificacao levam em consideracao o tipo, tropicais

e certificado CE/BM TRADA v

a quantidade e dimensoes dos defeitos Tolerancias nas medidas nominais: + 3,5 mm.
apresentados, atribuidos através de :
inspecao visual.

As possibilidades para a classificacao dos
painéis de madeira compensada estao
descritas em Normas Técnicas aprovadas

no ambito da CE 31:000.05 da ABNT. “

e portas.
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Modelo Carimbo CE nivel 4
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Tolerancias na espessura

Painéis nao lixados Painéis lixados
Espessura nominal (t) Tolerancia na espessura em Tolerancia na espessura Tolerancia na espessura em Tolerancia na espessura *Nomenclatura A B c D
um mesmo painel nominal um mesmo painel nominal Comercial
N lat
3t g12 10 +(0.8+0,031) 06 +(02+03t) o v E [ i i v
12<tg£25 15 -(0,4+0,031) -(04+0031) Caracteristicas Classes de aparéncia
Para determinados usos pode ser ario utilizar tolerancias (ver as normas especificas para o tipo de painel) Marcas de parasitas vegetais ndo admitidas. Buracos de insetos e
xilé6fagos marinhos admitidos até:
Anomalias causadas uma largura de
H inai por insetos, xiléfagos = . Admitidos, mas ver
Prop”edades dOS pal neis Resultados marinh_os e parasitas - Nao admitidas um didmetro de 3 mm verticalmente ao plano do cojipr:;me:tuon:ie NOTA
vegetais adgﬁ?das Bolsdes painel e até uma quantidade de 10/m2 60 mm, até uma
Origem da informacgao Os resultados obtidos para as propriedades quar;t}t:‘a:ge de
) . ) . fisicas e mecanicas dos painéis de madeira T T Py
As Informa(;oe;?’ !'elaCIonadais .aS . Compensada de 12 mm e de 18 mm de casca inclusa Néo admitidos Admitidas até uma largura de: Admltl?\loos-i-;nas ver
proprledades f|S|CaS € mecanicas aq”' espessura SéO apresentados nas tabe|as Veios de resina 6 mm se corretamente emassadas 40 mm
apresentadas sao baseadas nos abaixo. Esses resultados representam os Irregularidade na Admitidas Admitidas
ensaios realizados pelas industrias valores. obtidos nos ensaios de _estruturadamadeira | Praticamente se forem muito pequenas \ se forem pequenas
a Descoloracao que nao ausente 16 : Admitidas
participantes do PNQM e do CE caracterizagao do produto (Initial Type danifique a madeira Admltidas, s¢ de babo contraste
Marking. Os testes foram realizados em ; Fungos que destroem a Nao I
Iaborat?')rios de ensaios credenciados ';ess;u;i—E:\]';gﬁ : :(;%rg)o com a Norma EN - madeira admitidos oo cdmitdes
pe|a ABIMCI. . - ! . Outras caracteristicas Pvaath;r:;nte A considerar na categoria a que mais se assemelham
Para a realizacao desses ensaios foram
Normar utilizadas utilizados painéis de madeira compensada T i s o e s s st sl oo
N i 50 dos testes de laboratéri de pinus para uso externo, aplicacao
area Iza(;aol 0s ~es esdela _ora ono estrutural, nao lixados e com qualidade Classificacdo
para a determinagéo das propriedades C+/C (nome comercial)
fisicas e mecanicas dos painéis de Para cada propriedade, além da média, sao pres———
ma,c\ilewa corgﬁlensada, _Loram lIJt|I|zadas apresentados os valores maximos e Pl A B c D
?Jsé)ngiréaasde E’u:'?)?)ltjéiean as pela minimos. Estes valores foram calculados Nomenciatura E | i i v
’ COI:\SlderandO uma Varlagao e~m relagao a Tipos de defeitos Classes de aparéncia
Densidade média de 1 (um) desvio padrao. Admitidas até uma largura de:
Espessura do Quantidade de Densidade (kg/m3) OS reSU'tadOS para demais eSpessuraS de sme ‘ omn
~ . P té tidade de: 25
Painel (mm) Laminas c Min. Média  Max. compensado estao disponiveis em Juntas abertas e e uma quaridace ¢@ ’ Quantidad?i?mitada
prn . . . . 1/m da largura do painel, sendo 2/m da largura do painel, = ’
12 05 Fendlica 476 552 641 abimci@abimci.com.br. emassadas se tiverem mais de 1 mm de néo emassadas nao emassadas
18 07 Fendlica 496 557 620 largura
. Admitidas até uma quantidade de:
Umldade Sobreposicdes 1/m2 Admitidas, mas ver
2/m2 NOTA
N " E até um comprimento de 100 mm
Espessura do Quantidade de Umidade (%) = 240
Painel (mm) Laminas C Min. |v|édiao Max. Flexao estatica Bolhas N?P Nzo admitidos N&o admitidas
12 05 Fenolica 9 10 12 Cavidades, impressdes admitidos ” "
18 s Fendlica 10 " o - ] Floxao Estatica (N/mm2) e saliéncias Admitida se pequenos Admitidos
d(; Painel Q:‘ee. Colagem Paralela Perpendicular Rugosidade Admitida se pequena Admitida
icta i i (mm) Laminas MOE MOR MOE MOR Admitido até
Resisténcia da linha de cola SR S R . o Admitido ot uma Admitdo até uma
Qualidade de Colagem Min. 310072 27.38 1,76290 20.58 Lixamento em excesso Nao admitido ;";Z:‘f?:i‘; ‘(’; i:i::‘l superficie do painel, mas
12 05 Fenélica Média 5,139.78 4536 2,590.96 32.05 ver NOTA
Esp ado Quanti Col Fervura (24h) Fervura (72h) h
Painel (mm) de Laminas Tensao Fmli Tensao Fmi ’lclf: :732‘752:2 2:(5)2 g’:g;;: 32(2); Admitido até uma
(0/mm2) % (n/mm2) % 18 07 Fendlica Média 4,908.06 40.13 330504 33.78 Trespasse de cola Admitido se pequeno e ocasional ;’22?;;2 % i;/"i:; Admitido, mas ver NOTA
12 05 Fendli 083 3833 068 3483 Max. 6,413.12 54.88 4,675.40 47.29 G
enolica igi gi:gg izg; gg:gg 1 Médulo de Elasticidade 2 Médulo de Ruptura Particulas estranhas admii?das N&o admitidas Particulas ferrosas ndo admitidas
0,97 57,63 0,84 49,51
18 07 Fendlica 1,31 7391 1,09 70,58 Reparos: . Admitidos, se feitos adequadamente
1,67 89,57 1,33 89,93 1) Remendos Pratlcame_nte e bem arrematados até uma Admitidos se feitos adequadamente e bem arrematados
1FV= Falha na Madeira 2) Calgos sem defeitos quantidade de 5/m2
. 3) Emassamento = . = . . . . .
Caracterlsticas intrinsecas da madeira (Adaptado ABNT) sintético Nao admitido Nao admitido Admitidos dentro dos limites da a categoria a que mais se assemelham
Defeitos nas bordas do L 2 . 2 - 2 -
*Nomenclatura Comercial A B C D painel devido ao Praticamente 2Admlt(|jd°; at: 5Admlt:jdc; atde 5Admlt(l;:lo; atde Admltlt’i“o;i&nas ver
Nomenclatura Normativa E 1 1l n v lixamento ou corte sem defeitos mm da borda mm da borda mm da borda
Caracteristicas Classe de aparéncia Outros defeitos A considerar na categoria a que mais se assemelham
No cabeca de alfinetel | praticamente Admitidos 3/m2 | Admitidos NOTA: os defeitos de fabricago serao admitidos desde que nao prejudiquem a utilidade do painel
N6 firme aderente ausente Admitidos até um didmetro individual de: Admitidos, mas ver NOTA *Ressalvado os acordos comerciais entre cliente e fornecedor
15 mm desde que o diametro 50 mm 60 mm
acumulado nao ultrapasse 30 mm/m2
Estes n6s podem ter fendas, desde que
muito ..
pequenas pequenas Como participar do programa CE-MARKING
N6 solto e né soltadico Admitidos até um diametro de: Admitidos, mas ver e . . ~ ~
6 mm se emassado e até uma ‘ 5 mm se ndo reparados e 25 mm se emassados até ‘0 Os principais passos e maiores detalhes para a participacao no PNQM e obtencao da Marca CE
i i mm . ~ . P P . . .
quantidade de 2/m2 uma quantidade de 6/m2 de Conformidade, estao disponiveis através do site www.abimci.com.br.
Fendas Abertas ‘ Admitidos se inferiores a: Y. Comprimento ilimitado,
1/10 1/3 | 2 até uma largura individual .
do comprimento do painel, até uma largura individual de: quiiﬁgar::}i;i?da Em presas Pa rtici pa ntes
3 15 . Y . .
mm | _ - | mm Para a lista das empresas certificadas pelo PNQM e/ou pela Marca “CE” de Conformidade, assim como
e até uma quantidade de: . . . )
3/m de largura do painel,se | 3/m de largura do painel. Todas as fendas com mais |3/m da largura do produtos certificados, empresas fornecedoras e resultados especificos, acesse www.abimci.com.br
corretamente emassadas de 2 mm de largura devem ser emassadas painel
Fechadas Admitidas
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